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Vorwort

Zur 47. Sondertagung Schweilen im Anlagen- und Behilter-
bau laden die Veranstalter — die GSI mbH, Niederlassung SLV
Miinchen, die TUV SUD Industrie Services GmbH, der Landesver-
band Bayern und der Bezirksverband Miinchen des DVS e. V. -
Sie herzlich ins Kiinstlerhaus am Lenbachplatz ein.

Die Basis-Info am Vortag der dreitdgigen Veranstaltung legt den
Fokus auf die ,,Zerstorungsfreie Priifung von Schweinéahten vor
dem Spiegel der Zeit". Unterschiedlichste Regelwerke werden
hierbei beleuchtet sowie neue Verfahren erlautert.

Die Verzahnung von Mensch und intelligenter Fabrik stellt die heu-
tige Arbeitswelt vor groBe Herausforderungen und Gestaltungs-
chancen. Dieser Thematik nimmt sich der Eréffnungsvortrag
,Digitalisierung und Industrie 4.0 an.

Den Teilnehmern werden an drei Tagen interessante Vortrage aus
Theorie und Praxis zu aktuellen Themenkomplexen wie ,,Qualitéts-
sicherung®, ,Werkstoffe, Prifung und Verfahren“ sowie ,Fertigung
und Anwendung“ geboten.

In den nachmittaglichen Arbeitsgruppen werden die vom Redak-
tionskreis im Vorfeld ausgewahlten Fachthemen zur Diskussion
gestellt. Hierdurch erhalten die Teilnehmenden die Mdglichkeit,
ihre fachliche Expertise einzubringen und sich auszutauschen. Die
wesentlichen Ergebnisse aller Diskussionsgruppen werden in der
Zeitschrift ,SchweiBen & Schneiden“ und in einer jahrlich ergénz-
ten Loseblattsammlung des DVS e. V. ver6ffentlicht.

Die Sondertagung fungiert als Plattform zum fachlichen und per-
sonlichen Austausch, zur Vertiefung bestehender Netzwerke sowie
zur Knupfung und ErschlieBung neuer Kontakte.

Dem vorliegenden Berichtsband sind alle Vortrdge zu entnehmen.

Die Veranstalter der 47. Sondertagung Schweilen im Anlagen-
und Behalterbau danken allen Beteiligten. GroBer Dank gilt den
Fachreferenten, die mit ihren praxisbezogenen Vortragen den Wis-
senstransfer zu aktuell relevanten Themen sichern.

Wir wiinschen allen Lesern eine inspirierende Veranstaltung.

Minchen, Februar 2019

ohd Ly G i

Dipl.-Ing. Michael Dey ~ Dipl.-Ing. Ferdinand Neuwieser  Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Dieter Bshme

GSI mbH TOV sUD DVS e.V., LV Bayern,
NL SLV Miinchen Industrie Service GmbH BV Miinchen

Ubersicht / Gesamtveranstaltung

Basis-Info

13.00 - 16.40 Uhr

Sondertagung

09.00 - 09.30 Uhr
09.30 - 10.15 Uhr
10.15-13.00 Uhr

14.30 - 16.30 Uhr

16:00 - 18:00 Uhr

09.00 - 13.00 Uhr

14.30 - 16.30 Uhr

09.00 - 13.00 Uhr

Vortrage:
Zerstorungsfreie Priifung

BegriiBung
Eréffnungsvortrag

Vortrage:
Qualitatssicherung

Erfahrungsaustausch
in Arbeitsgruppen

Vorfiihrungen

Vortrage:
Werkstoffe, Priifung
und Verfahren

Erfahrungsaustausch
in Arbeitsgruppen

Vortrage:
Fertigung und Anwendung




Referenten und Diskussionsleiter

Matthias Angerhausen

FEF - Forschungs- und
Entwicklungsgesellschaft
Flgetechnik GmbH, Aachen

Richard Banaschik

Fraunhofer-Einrichtung GroBstruk-
turen in der Produktionstechnik IGP

Dr. Susanne Baumgartner

voestalpine Bohler Welding Austria
GmbH, Kapfenberg, Osterreich

Prof. Dr. Dieter Bhme

DVS e.V. - LV Bayern,

Muinchen
Andreas Bohringer Linde Welding GmbH,
Oberhaching
Oliver Bratz Fraunhofer-Einrichtung GroBstruk-
turen in der Produktionstechnik IGP
Edgar Cimander Hini GmbH + Co. KG,

Friedrichshafen

Hans-Jiirgen Cramer

TUV SUD Industrie Service GmbH,
Minchen

Michael Dey

GSI mbH, NL SLV Miinchen

Mirco Dudziak

GSI mbH, NL SLV Miinchen

Dr. Michael Fiedler

voestalpine Bohler Welding Austria
GmbH, Kapfenberg, Osterreich

Karl-Heinz Gunzelmann

Gunzelmann Engineering, Joining —
Welding — Manufacturing, Nirnberg

Fabian Haas

KONIG + CO. GmbH, Netphen

Prof. Dr. Gerd Habenicht

Steinebach/Worthsee

Peter Haustein

KONIG + CO. GmbH, Netphen

André Hoffmann

TUV SUD Industrie Service GmbH,
Minchen

Bernd Huber

VECTOR Miinchen GmbH,
Minchen

Dr. Ronny Krein

voestalpine Béhler Welding
Germany GmbH, Hamm

Dr. Michael Krenz

Friedrich-Alexander-Universitat,
Erlangen-Nurnberg

Gunther Kuhn

TUV SUD Industrie Service GmbH,
Milnchen

Jorg Maffert

AG der Dillinger Hittenwerke,
Dillingen/Saar

Jochen MuBmann

FDBR e.V., Dusseldorf

Rolf Paschold ESAB Welding & Cutting GmbH,
Langenfeld
Jan Pitzer CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK

GMBH, Haiger

Christian Paul

CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK
GMBH, Haiger

Daniel Roland

TUV SUD Industrie Service GmbH,
Miinchen

Dirk Rosenfeld

Kraftanlagen Minchen GmbH,
Moosinning

Helmut Schmeink

GSI mbH, NL SLV Duisburg

Norbert Schupp

ENGIE Refrigeration GmbH, Lindau

Heiko Schwabe

Framatome GmbH, Erlangen

Roland Seydel

Meeraner Dampfkesselbau GmbH,
Meerane

Angelika Stangl

TUV SUD Industrie Service GmbH,
Mdinchen

Christian Stangl

VOIT STEFAN GMBH

Dr. Herbert Staufer

Fronius International GmbH,
Innsbruck

Gabriele Weilnhammer

GSI mbH, NL SLV Minchen

Prof. Dr. Thomas Wilrich

Muinsing

Georg Wimmer

Linde AG, Schalchen

Harald Winking Heinz GOTHE GmbH & Co. KG,
Ménchengladbach
Martin Zimmermann Eurasburg

Dr. Rolf Zéliner

TUV SUD Industrie Service GmbH,
Mdiinchen

Dr. Uwe Zscherpel

Bundesanstalt fur Material-
forschung und -priifung, Berlin

Zusammenstellung aktueller Normen

Jochen MuBmann

FDBR e.V., Dusseldorf




Dienstag, 19. Februar 2019

Dienstag, 19. Februar 2019

Basis-Info

Zerstorungsfreie Prifung - kurz: ZfP

Was wirde der Maschinen- und Anlagenbau ohne die zersto-
rungsfreie Priifung machen? Er misste ziemlich viele Bauteile
aus der Fertigung herausnehmen und auseinanderschneiden,
um die Qualitat seiner Produkte regelmaBig zu prifen und um
eine hohe Qualitat zu gewahrleisten.

Zum Gluck gibt es da weit ressourcenschonendere Methoden!
Das einfachste ZfP-Verfahren stellt die Sichtpriifung dar, wobei
diese nicht unterschétzt werden darf. Sie setzt ein geschultes
Auge voraus, welches Material- und Verarbeitungsfehler bei
entsprechender Helligkeit erkennt und mit Hilfe von Regelwerken
bewertet.

Mochte man jedoch ,ins“ Material hineinblicken, so bedarf es
komplexerer Techniken und nicht zu vergessen: Menschen, die
Erfahrung mit der Anwendung haben!

Im Rahmen der diesjahrigen Basis-Info wollen wir Sie zunéachst
in das ZfP-Thema mit dem Vortrag ,,ZfP von Schweinahten vor
dem Spiegel der Zeit“ einflihren, um uns dann der Durchfiihrung
und Bewertung in den unterschiedlichsten Regelwerken
(ASME/AD2000/EN13445) zu widmen. Selbstverstandlich kom-
men auch die ,neuen”“ ZfP-Verfahren der digitalen Radiografie,
TOFD und Phased Array in dieser Basis-Info nicht zu kurz.

Nutzen Sie die Veranstaltung und auch die Vorfiihrungen und die
Arbeitsgruppe, um sich notwendige Fachinformationen zu die-
sem grundlegenden Thema zu verschaffen.

13.00 Uhr

13.15 Uhr
Bernd
Huber

13.50 Uhr
Daniel
Roland

14.25 Uhr
Hans-Jiirgen
Cramer

15.00 Uhr

15.30 Uhr
Dr. Uwe
Zscherpel

16.05 Uhr
Helmut
Schmeink

16.40 Uhr

BegriiBung

ZfP von SchweiBBverbindungen vor dem
Spiegel der Zeit: Eine Ubersicht tiber die
aktuellen Moglichkeiten, Neuerungen und
ihre Auswirkungen fiir den Anwender
Ubersicht ZfP-Verfahren und ihre Wirkungs-
weise — Einfluss und Umsetzung der Bewer-
tungsgruppen - Welche Auswirkungen hat die
Aktualisierung der Normen? — Passen die
Bewertungsgruppen und die Umsetzung fir
zerstorungsfreie Priifungen noch zusammen? -
Kénnen ,alte Prifungen anerkannt werden? —
Prufanweisung: Wie wichtig ist sie?

ZfP - Unterschiede zwischen ASME

und ISO im Behalterbau

SNT-TC-1A, ISO 9712 — ANDE - Unterschiede
bei Durchfiihrung, Anforderungen, Umfang,
Bewertung und Prufungszeitpunkt — U-stamp
und ISO, was kann ich leicht parallel
abdecken?

Durchfiihrung und Bewertung zerstérungs-
freier Priifungen nach Regelwerk

(AD2000 / EN 13445)

Neues aus der Normung - Einsatz von
w,advanced“ ZfP-Verfahren — Probleme bei der
ZfP — Beispiele — Anforderungen ans Personal
— AD2000 und EN 13445

Pause

Digitale industrielle Radiografie im
Anlagenbau

Filmersatz durch digitale Detektoren — Speicher-
folien und Matrixdetektoren (DDA) — Normungs-
stand bei ISO - Bildqualitdtsnachweis — Akzep-
tanz - aktuelle Anwendungsbeispiele

Ultraschallpriifung neu entdeckt - TOFD
und Phased Array statt Durchstrahlungs-
priifung

Bildgebende Ultraschallpriifung-Mdglichkeiten
und Grenzen - Phased Array — TOFD (Time of
Flight Diffraction) — Alternative zur Durch-
strahlungsprifung — Entwicklung in der bild-
gebenden Ultraschallpriifung

Schlusswort

Diskussionsleitung
Andreas Béhringer



Mittwoch, 20. Februar 2019

Mittwoch, 20. Februar 2019

Er6ffnung der Sondertagung

09.00 Uhr

09.30 Uhr
Dr. Michael
Krenz*
Heiko
Schwabe*

10.15 Uhr

BegriiBung

Verbesserungspotentiale durch Implemen-
tierung von Digitalisierung und Industrie 4.0
am Beispiel des Baus zweier Dampf-
trockner fiir die Nukleartechnik

Aus der heutigen Perspektive ist das Thema
Industrie 4.0 Realitét und Zukunft, aber auch
Zweifel und Vision zugleich.

Industrie 4.0 ist kein Produkt, kein Prozess, kein
Projekt, sondern ein Impuls und eine Heraus-
forderung an die verantwortlichen Akteure,
durch Integration moderner Informations- und
Kommunikationstechnologie in die realen Wert-
schopfungsprozesse neues, wettbewerbsféhi-
ges Wirtschaften zu ermdglichen.

Wir in Deutschland neigen dazu, den 14.0-An-
satz auf Technik und Technologie einzuengen.
Aber alle notwendigen Innovationen sind kom-
plexer Natur. Sie miissen ganzheitlich auf den
Ebenen Technik/Technologie, Management und
Geschaftsmodelle entwickelt werden.

Mit dem Vortrag soll gezeigt werden, dass die
ganzheitliche Betrachtung des 14.0-Ansatzes
auch fir die SchweiBtechnik eine sehr hohe
Praxisrelevanz hat. Insbesondere die bei die-
sem Projekt in hohem MaB angewandte Digitali-
sierung zur Machbarkeitsprifung und systema-
tischen Arbeitsvorbereitung kann als Integra-
tionselement fiir einen ganzheitlichen Ansatz
aufgefasst werden.

Der Vortrag gliedert sich in drei Hauptthemen:
Digitalisierung und 14.0 im Anlagenbau, Vorstel-
lung eines schweiBtechnisch extrem komplizier-
ten Anlagenprojekts mit hohem Digitalisierungs-
grad, Darstellung der Optimierungsmaoglich-
keiten dieses Projektes mittels 14.0.

Die Prasentation wird zeigen, dass die deut-
sche SchweiBtechnik in Bezug auf die wettbe-
werbsfahige Anwendung von Digitalisierung
und 14.0 eine wirklich gute Chance hat — wenn
sie bereit ist, zu kdmpfen.

Pause

(*Vortragender)

Qualitatssicherung

10.45 Uhr
André
Hoffmann
Dr. Rolf
Z06lIner*

11.20 Uhr
Christian
Stang|

11.55 Uhr
Martin
Zimmermann

12.30 Uhr
Harald
Winking

Maschinenrichtlinie, Bauproduktenver-
ordnung und Druckgeraterichtlinie - wann
gilt was? Anwendung und Schnittstellen
der drei europaischen Produktrichtlinien
Anwendung und Schnittstellen der drei euro-
paischen Produktrichtlinien — Inverkehrbrin-
gung - Rechtssicherheit und Produkthaftung —
EG-/EU-Konformitatserklarung — CE-Konformi-
tatsbewertungsverfahren — Risikobeurteilung

Aufstieg zur verantwortlichen SchweiBauf-
sichtsperson - Herzliche Gratulation!

Und nun?

Zustandserfassung der betrieblichen Einrich-
tungen und verwendeten Verfahren — Bestim-
mung erforderlicher WPQRs und WPSen —
Erforderliche SchweiBer- und Bedienerpriifung
— Check der Produktionseinrichtungen - Fest-
legung des Qualitdtsmanagements — SchweiB-
aufsicht

Arbeitssicherheit - Aufgaben und
Verantwortung beim Arbeitsschutz
Gesetzliche Grundlagen — Organisation und
Verteilung der Verantwortung fiir Arbeitssicher-
heit im Betrieb — Instrumentarien des Arbeits-
schutzes: von Arbeitsschutzausschuss und
Arbeitsmedizin Uiber Gefahrdungsbeurteilung
bis zum integrierten Managementsystem
QM/AS - Pravention - Ziele

Erstellung von techn. Lieferbedingungen
und Prifbescheinigungen fiir metallische
Werkstoffe gemaB DIN EN 764-4
Beschaffung von langsnahtgeschweiten
Rohren aus nicht harmonisierten Werkstoffen
Erstellung von Spezifikationen — Was bedeutet
Einzelgutachten PMA - Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten der beteiligten Parteien —
Nachweisfiihrung spezifischer Bewertungen —
Beispiele aus der gelebten Praxis

Diskussionsleitung

Angelika Stangl

13.00 Uhr

Mittagspause
(*Vortragender)
11



Mittwoch, 20. Februar 2019

Mittwoch, 20. Februar 2019

Erfahrungsaustausch

14.30-16.30 Uhr Erfahrungsaustausch in Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe 1 Vertiefung der Basis-Info
Bernd Huber
Dr. Uwe Zscherpel

Arbeitsgruppe 2 Info-Diskussion

Dr. Michael Krenz Verbesserungspotentiale durch Implemen-

Heiko Schwabe tierung von Industrie 4.0 am Beispiel des
Baus zweier Dampftrockner fiir die Nukle-
artechnik

Arbeitsgruppe 3 Maschinenrichtlinie, Bauprodukten-

Michael Dey verordnung und Druckgeréterichtlinie —

Dr. Rolf ZoélIner wann gilt was? Anwendung und Schnitt-
stellen der drei europaischen Produkt-
richtlinien

Arbeitsgruppe 4 Aufstieg zur verantwortlichen SchweiB3-
Jochen MuBmann aufsichtsperson - Herzliche Gratulation!
Christian Stangl  Und nun?

Arbeitsgruppe 5 Arbeitssicherheit - Aufgaben und
Andreas Verantwortung beim Arbeitsschutz
Bohringer

Martin

Zimmermann

Vorfuihrungen

Vorfiihrung A Ultraschallpriifung neu entdeckt - TOFD
Helmut und Phased Array statt Durchstrahlungs-
Schmeink priifung

Vorfiihrung B Digitale Radiografie
Hans-Jirgen Die Vorfiihrungen finden mehrmals und
Cramer parallel statt.
Hierfur wird ein Bustransfer vom Kinstler-
haus zum TUV SUD organisiert.
Die Abfahrtszeit wird vor Ort bekannt
gegeben.

Gesamtleitung:
Mirco Dudziak
Angelika Stangl

Ab ca. 18.00 Uhr Gemiitliches Beisammensein
beim TUV SUD
WestendstraBe 199
80686 Mlnchen



Donnerstag, 21. Februar 2019

Donnerstag, 21. Februar 2019

Werkstoffe,
Prifung und Verfahren

09.00 Uhr Einsatz von Fiilldrdhten im Behalter- und
Dr. Susanne Anlagenbau - Méglichkeiten und Grenzen
Baumgartner der SchweiBzusatzwerkstoffe

Dr. Michael Fulldrahte fir Anwendungen im Kraftwerksbau
Fiedler und der Petro-Chemie — Herstellung von Fuill-
Dr. Ronny dréhten - Vor- und Nachteile von Fulldrahten —
Krein* Fulldrahte fir CrMo-Stahle — Mechanische

Eigenschaften und Zeitstandeigenschaften von
SchweiBgut - VAdTUV Zulassungen — Anwen-
dungsbeispiele

09.45 Uhr Werkstoff- und verarbeitungsbedingte

Gabriele Schaden an Brauereianlagen aus CrNi-Stahl

Weilnhammer  Auswahl von Werkstoff und Zusatzwerkstoff —
Einfluss von Reinigungsmitteln und mikrobak-
teriellen Effekten — UnregelmaBigkeiten bei der
SchweiBnaht-Vor- und Nachbehandlung -
Einfluss von SchweiBverfahren und SchweiB-
parameter — Vermeidung, Abhilfe- und Repara-

turmaBnahmen
10.30 Uhr Pause
11.00 Uhr Beschichtungen im Anlagenbau gegen
Edgar korrosive & abrasive Medien
Cimander Beschichtungsarten (Gummierung, Walz-/

Sprengplattieren, metallische Hemdausklei-
dungen, Keramikauskleidungen, aushartende
Flissigbeschichtungen, ...) — Vorteile/Nachteile
— ihre diversen Beschichtungen (u. a. Halar) —
deren Anwendungen, Grenzen — Empfehlung
fur unterschiedliche Beanspruchungen (z. B.
verunreinigte Flussigkeiten mit Feststoffen,
Seewasser mit Muschelpartikeln) — wichtig:
konstruktive Anforderungen, Oberflachenvor-
bereitung (z. B. DIN EN ISO 8503-1)

(*Vortragender)

11.40 Uhr
Dr. Herbert
Staufer

12.20 Uhr
Richard
Banaschik
Oliver Bratz*
Fabian Haas
Peter
Haustein
Rolf
Paschold*

Parametervarianz mit Laser-MAG-Tandem-
-Hybrid-SchweiBen fiir den Behalterbau
Verfahrensprinzip, metallurgische Beeinflus-
sung durch zwei unterschiedliche Drahtelektro-
den - Abgrenzung zum UP-SchweiBverfahren
hinsichtlich Warmeeinbringung, Schweige-
schwindigkeit, Abschmelzleistung, Toleranz-
ausgleich, SchweiBnahtgite und
Wirtschaftlichkeit — aktuelle Anwendungen

SchweiBen von 9 %-Ni-Stahlen einschlie-
lich Umformung und Warmebehandlung
Werkstoffauswahl fiir homogene Lagerung von
verflissigtem Erdgas (LNG) — schweiB-
technische Herausforderungen — Entwicklung
eines artgleichen SchweiBzusatzes — Metallur-
gische Betrachtungen und Ergebnisse —
Besonderheiten der Warmenachbehandlung

Diskussionsleitung
Prof. Dr. Dieter Bohme

13.00 Uhr

Mittagspause

(*Vortragender)
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Donnerstag, 21. Februar 2019

Freitag, 22. Februar 2019

Erfahrungsaustausch

14.30-16.30 Uhr
Arbeitsgruppe 1

Dr. Ronny Krein
Roland Seydel

Arbeitsgruppe 2

Norbert Schupp
Gabriele
Weilnhammer

Arbeitsgruppe 3

Edgar Cimander
Karl-Heinz
Gunzelmann

Arbeitsgruppe 4

Dirk Rosenfeld
Harald Winking

Arbeitsgruppe 5

Rolf Paschold
Dr. Herbert
Staufer

Gesamtleitung:
Mirco Dudziak
Angelika Stangl

Erfahrungsaustausch in Arbeitsgruppen

Vergleich von Massiv- und Fiilldrahten
unter verschiedenen Gesichtspunkten

Werkstoff- und verarbeitungsbedingte
Schéaden und deren Vermeidung bei der
Bearbeitung von CrNi-Stahlen

Verschiedene Beschichtungsverfahren im
Vergleich

Erstellung von technischen Lieferbedin-
gungen und Priifbescheinigungen fiir
metallische Werkstoffe gemaB DIN EN 764

Verfahrensvergleich zum konventionellen
MAG-SchweiBen und UP-Eindraht- und
MehrdrahtschweiBBen

Fertigung und Anwendung

09.00 Uhr
Matthias
Angerhausen

09.40 Uhr
Christian Paul
Jan Pitzer*

10.15 Uhr

10:45 Uhr
Prof. Thomas
Wilrich

11:30 Uhr
Georg
Wimmer

Neues WIG-HochleistungsschweiBen im
Rohrleitungs- und Druckgeratebau
Vorstellung des Kunden und der gegebenen
Fugeaufgabe (Trinkwassertank, 4 mm rostfreier
Stahl) — Darstellung der Fligeaufgabe und der
daraus resultierenden Anforderungen an den
Flgeprozess - Erlauterung der ursprunglich
eingesetzten Fligestrategie zur Herstellung der
Trinkwassertanks und der daraus resultieren-
den Herausforderungen — Vorstellung des
forceTig-Prozesses und Erlduterung der Poten-
tiale dieses Verfahrens — Diskussion mdglicher
Ansatze zur SchweiBprozessiiberwachung im
Rahmen einer Qualitatssicherung

EngspaltschweiBen von dickwandigen
Bauteilen mit Roboter
Verfahrensbeschreibung: spezielle Nahtvor-
bereitung — robotergefiihrtes MSG-Engspalt-
schwert — Funktionen der Robotersteuerung —
Sensorik & Offline-Programmierung —
Wirtschaftliche & metallurgische Besonder-
heiten: Anwendung im Kraftwerksturbinenbau
und im Kesselbau

Pause

Persénliche Verantwortung und Haftung
der Unternehmensmitarbeiter in der
SchweiBtechnik

Wer ist warum und wann wie weit fir was
verantwortlich? — Die enorme Bedeutung der
Zusténdigkeitsbereiche = Befugnisse! —
Gerichtsurteile aus der Rechtsprechungspraxis

Additive Lichtbogenfertigung eines Alumi-
nium-Parabolspiegels schon seit 30 Jahren
Herstellung eines Parabolspiegel-Prototypen
fur die Weltraumbeobachtung durch Additive
Plasma-LichtbogenschweiBung - Lésung
fertigungs- und werkstofftechnischer Problem-
stellungen am Werkstoff Aluminium einst und
heute

(*Vortragender)
17



Freitag, 22. Februar 2019

Freitag, 22. Februar 2019

12.05 Uhr Spannungsarmglithen (PWHT) von Druck-

Jorg Maffert geraten nach ihrer Fertigstellung
Spannungsarmglithen nach Regelwerks-
vorgaben — Zusatzforderungen von Fertigungs-
betrieb und Endkunde - Einfluss auf die
mechanischen Eigenschaften des Grund-
werkstoffes — Hollomon-Parameter-Konzept —
Konzepte des Stahlherstellers

Diskussionsleitung
Michael Dey

12:40 Uhr Schlusswort

18
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Kunstlerhaus

Lenbachplatz 8, 80333 Miinchen

Kunstlerhaus- und Umgebung

Hotels im Zentrum Minchens finden Sie z. B. unter
www.munich-info.de/hotels/lists/zentrumHotel_de.html,

Uber die Tourist-Info der Stadt Minchen
www.muenchen.de/uebernachten.html

oder
www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1075145/
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