Liste der Prufverahren (inklusive
der Prufverfahren im
flexiblen Geltungsbereich - Kategorie A)
und der Hausverfahren des GSI-Pruflabors (PL-17370-01)

A. Liste der Prufverfahren im flexiblen Geltungsbereichs (Flexibilisierung Kategorie A)

GSI-PL FB010

STANDORTE des GSI-Priflabors (ISO/IEC 17025)

Entscheid -
Flexibilisier lungsregel: o < ) S I
. it . . . _ _ . c S > = ©
Prufgebiet Prifgebiet Prufgebietkapitel Prafgebietkapitel Norm Ausgabe Normtitel ung in der Fal.l. = 4 cés e 5 =
Nr. Nr. datum GSI geman @ 2 = < S 2
méglich GSI-PL a w T = S
FB001 @
Zerstodrungsfreie Prifung -
. . Durchstrahlungsprifung von metallischen
Zerstorungsfreie . L . . .
N Durchstrahlungsprufungen DIN EN ISO 5579 2014-04 Werkstoffen mit Film und Réntgen- oder ja nein X X X X X
Prifverfahren* L
Gammastrahlen - Grundlagen (hier:
1 11 Abschnitt 6)
Zerstorungsfreie Prufung von
Zerstorungsfreie . Schweil3verbindungen - . .
Priffverfahren* Durchstrahlungsprifungen DIN EN ISO 17636-1 2022-10 Durchstrahlungspriifung — Teil 1: Réntgen- ja nein X X X X X
1 11 und Gammastrahlungstechniken mit Filmen
Zerstodrungsfreie Prifung von
Zerstorunasfreie Schweif3verbindungen —
- g Durchstrahlungsprifungen DIN EN ISO 17636-2 2023-05 Durchstrahlungspriifung — Teil 2: Rontgen- ja nein X X
Prufverfahren* . ;
und Gammastrahlungstechniken mit
digitalen Detektoren
1 1.1
Zerftorungsfrele Durchstrahlungsprifungen DIN EN 12681 -1 2018-02 GieRereiwesen - Durchstrahlungspriifung ja nein X X X X
1 Prufverfahren* 11
Zerstorungsfreie Prifung - Radioskopische
Zerstérunasfreie Prifung - Teil 3: Allgemeine Grundlagen fur
- g Durchstrahlungsprifungen DIN EN 13068-3 2001-12 die radioskopische Priifung von ja nein X X
Prufverfahren* ) P
metallischen Werkstoffen mit Réntgen- und
1 1.1 Gammastrahlen
Zerstorungsfreie Priifung von
Zerstorungsfreie . DIN EN ISO 17640 Schweil3verbindungen - Techniken, . .
Prufverfahren* 12 Ultraschallprafungen (prEN 2021) 2019-02 Prifklassen und Bewertung 1a nein X X X X X X
1 (hier: Abschnitt 7 bis 10 und Anhang A)
Zerstérunasfreie Zerstdrungsfreie Prifung -
- 9 1.2 Ultraschallprufungen DIN EN ISO 16810 2014-07 | Ultraschallprifung - Allgemeine Grundsétze ja nein X X X X X X
Prifverfahren* LS .
1 (hier: Abschnitt 9)
Zerstorunasfreie Zerstorungsfreie Prifung -
. 9 1.2 Ultraschallprifungen DIN EN ISO 16823 2014-07 Ultraschallprifung - ja nein X X
Prufverfahren* .
1 Durchschallungstechnik
Zerstérunasfreie Zerstorungsfreie Priifung -
. g 1.2 Ultraschallprifungen DIN EN ISO 16826 2014-06 Ultraschallpriifung - Prifung auf ja nein X
Prufverfahren* o .
1 Inhomogenitéten senkrecht zur Oberflache
. . Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen
Zerstorungsfreie . o . A ; . .
N 1.2 Ultraschallprifungen DIN EN 10160 1999-09 [aus Stahl mit einer Dicke gréRer oder gleich ja nein X X X X X X
Prufverfahren* .
1 6 mm (Reflexions-verfahren)
Zerstodrungsfreie Prifung von
Zerstorungsfreie . Schmiedestucken aus Stahl - Teil 3: . .
Prifverfahren* 12 Ultraschallprafungen DIN EN 10228-3 2016-10 Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken 1a nein X X X X
1 aus ferritischem oder martensitischem Stahl
Zerstorunasfreie Eisen und Stahl - Ultraschallprifung von H-
- 9 1.2 Ultraschallprifungen DIN EN 10306 2002-04 Profilen mit parallelen Flanschen und IPE- ja nein X X X
Prufverfahren* .
1 Profilen
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Liste der Prufverahren (inklusive GSI-PL FB0O10
der Priafverfahren im
flexiblen Geltungsbereich - Kategorie A)
und der Hausverfahren des GSI-Pruflabors (PL-17370-01)
Zerstorungsfreie . Zerstorungsfreie Prifung - . .
1 Prufverfahren* 1.2 Ultraschallprafungen DIN EN 10308 2002-03 Ultraschallpriifung von Stében aus Stahl 1a nein X
Zerstérunasfreie GieRereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 1:
. d 1.2 Ultraschallprifungen DIN EN 12680-1 2003-06 Stahlguss-stiicke fur allgemeine ja nein
Prufverfahren*
1 Verwendung
Zer§t0rungsfre|e 12 Ultraschallprifungen DIN EN 1SO 16809 2020-02 Zerstorungsfrele_Prufung - Dickenmessung ja v
1 Prufverfahren* mit Ultraschall
Zerstorungsfreie Zerstodrungsfreie Prifung - Eindringprifung -
Priifverfahren* Eindringprufungen DIN EN ISO 3452-1 2022-02 Teil 1: Allgemeine Qrundlagen (hier: ja nein X
Abschnitt 8)
1 1.3
Zerstérunasfreie GieRereiwesen - Eindringprifung - Teil 1:
N d Eindringprufungen DIN EN 1371-1 2012-02 Sand-, Schwerkraft- und Niederdruck- ja nein
Prufverfahren* . .
1 1.3 Kokillengussstiicke
Zer§t0rungsfrele Eindringprifungen DIN EN 1371-2 2015-04 GieRereiwesen - Elndrln.gprufung - Teil 2: ia nein
1 Prifverfahren 13 Feingussstiicke
Zerstérunasfreie Zerstorungsfreie Prufung von
- 9 Eindringprifungen DIN EN 10228-2 2016-10 Schmiedestucken aus Stahl - Teil 2: ja nein X
Prufverfahren* indri i
1 1.3 Eindringprifung
Zerstorungsfreie Priifung -
Zerstorungsfreie . Magnetpulverpriifung - Teil 1: Allgemeine . .
Priifverfahren* Magnetpulverprufungen DIN EN ISO 9934-1 2017-03 Grundlagen ja nein X
1 1.4 (hier: Abschnitt 7 bis 14)
Zerstérunasfreie Zerstdrungsfreie Priifung von
. d Magnetpulverprufungen DIN EN ISO 17638 2017-03 Schweil3verbindungen - ja nein X
Prufverfahren* N
1 1.4 Magnetpulverprifung
Zerstorungsfreie . . . . . .
L Priifverfahren* 14 Magnetpulverprufungen DIN EN 1369 2013-01 GielRereiwesen - Magnetpulverprifung ja nein X
Zerstérunasfreie Zerstorungsfreie Prifung von
. g Magnetpulverprufungen DIN EN 10228-1 2016-10 Schmiedestilicken aus Stahl - Teil 1: ja nein X
Prufverfahren* o
1 1.4 Magnetpulverpriifung
Zerstorungsfreie Prifung von
Zerstorungsfreie . . Schweildverbindungen - Sichtprifung von . .
Prufverfahren* Sichtprifungen DIN EN1SO 17637 2017-04 SchmelzschweiRverbindungen (hier: 1a nein X
1 15 Abschnitt 5 und 6)
Zerstérunasfreie Zerstorungsfreie Prifung - Sichtprifung -
. g Sichtprufungen DIN EN 13018 2016-06 Allgemeine Grundlagen ja nein X
Prifverfahren* 2 .
(hier: Abschnitt 5 und 6)
1 15
Verfahrensubergreifende SchweilRverbindungen an Rohrleitungen aus
6 i Regelwerke fur ZfP (je nach i . R
Zerﬁtorungsfrele g o ( DVGW GW 350 2015-06 Stahl in der Gas“ und Wasserversorgun_g ia
Prifverfahren* akkreditiertem Verfahren an den Herstellung, Prifung und Bewertung (hier
1 16 Standorten) nur Abschnitt 9)
Mechanisch-technologische Zerstorende Priifung von
2 . g Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 4136 2022-09 SchweilRverbindungen an metallischen ja v X
Prufungen*
2.1 Werkstoffen - Querzugversuch
2 Mechanlsc.h-technologlsche Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN I1SO 5173 2023-05 Zerstorende Prifung von Sch_vvelﬁn?hten an ja v X
Prufungen* 21 metallischen Werkstoffen - Biegepriifungen
Zerstorende Priifung von
Mechanisch-technologische Schweil3verbindungen an metallischen
2 . 9 Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 5178 2019-05 Werkstoffen - Langszugversuch an ja \Y, X
Prifungen* . :
Schweifl3gut in
21 SchmelzschweiBverbindungen
Mechanisch-technologische Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil
2 . 9 Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 6892-1 2020-06 1: Prufverfahren bei Raumtemperatur ja \Y,
Prufungen* L
21 (hier: Verfahren A)
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GSI-PL FB010

Liste der Prufverahren (inklusive
der Prufverfahren im
flexiblen Geltungsbereich - Kategorie A)
und der Hausverfahren des GSI-Pruflabors (PL-17370-01)
Mechanisch-technologische Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil
2 Prifungen* 9 Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 6892-1 2020-06 1: Prufverfahren bei Raumtemperatur ja v X X X X X X
9 (hier: Verfahren B)
21
Mechanisch-technologische Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil
2 Priffungen g Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 6892-2 2018-09 2: Prufverfahren bei erhéhter Temperatur ja X
9 21 (hier: Verfahren B)
Mechanisch-technologische . . . .
2 Prifungen* Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 7438 2021-03 Metallische Werkstoffe - Biegeversuch ja X X
21
2 Mechan|sch—techno|og|sche Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 8492 2014-03 Metalllsche Werkstoffe - Rohr - ia X
Prufungen* 21 Ringfaltversuch
Zerstorende Priifung von
Mechanisch-technologische . SchweilRverbindungen an metallischen .
2 Prifungen* Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 9018 2016-02 Werkstoffen - Zugversuch am Doppel-T- ja \Y, X X X X X X
21 StoR und UberlappstoR
Mechanisch-technologische Zerstorende Priifung von
2 Priifungen 9 Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN EN ISO 9017 2018-04 SchweilRverbindungen an metallischen ja v X X X X X X
9 2.1 Werkstoffen - Bruchprifung
2 Mechan|sch—techn2|og|sche Zug-, Druck- und Biegeversuche DIN 50106 2023-02 Druckversuch ja X X
Prufungen 2.1
2 Mechan|:chf—techn(ilog|sche Zug-, Druck- und Biegeversuche SEP 1390 1996-07 Aufschweil3biegeversuch ja v X X X X
rufungen 21
Mechanisch-technologische Metallische Werkstoffe -
2 Priffungen g Kerbschlagbiegeversuche DIN EN ISO 148-1 2017-05 |Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil ja v X X X X X X
9 2.2 1: Prifverfahren
Zerstorende Priifung von
Mechanisch-technologische . SchweilRverbindungen an metallischen .
2 Prafungen Kerbschlagbiegeversuche DIN EN ISO 9016 2022-07 Werkstoffen — Kerbschlagbiegeversuch — ja \Y X X X X X X
2.2 Probenlage, Kerbrichtung und Beurteilung
X
. - . . B = o X X X
2 Mechanlsc.h techncllog|sche Héarteprufungen DIN EN ISO 6506-1 2015-02 Metalhs;he Vl\ller_ll_(sltlof'ep “I-|farteprufung nach ja v (HZBS\Z:?’S?Z,’EB”VC(’ (HBW 1/5, HBW (HBW 2"5/187 5) HBW 2,5/62,5 | (HBW 2,5/62,5 und
Prafungen finell - Teill L. Frutveriahren BB 1/10) >I2e09) | LBw 2,5/187,5 | 2,5/187,5 fiur Saar)
23 10/3000)
Mechanisch-technologische N . Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach . X X X X HV 0,3/1/5/10 X
2 Prafungen* Harteprifungen DIN EN 15O 6507-1 2018-07 Vickers - Teil 1: Priifverfahren ja v HV1/5/10 Hvlol,é//féz/g%,sl HVO0,./1/5/ 10| HV1/5/10/30 |  /30/50 HV1/5/10/30
2.3
Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach
Mechanisch-technologische u . Rockwell - Teil 1: Prufverfahren . X X
2 Prafungen Harteprufungen DIN EN ISO 6508-1 2016-12 (Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) ja Skale C Skale C
2.3
Zerstorende Priifung von
Mechanisch-technologische Schweil3verbindungen an metallischen
2 Priffungen 9 Harteprufungen DIN EN ISO 9015-1 2011-05 Werkstoffen - Harteprufung - Teil 1: ja v X X X X X X
9 Harteprifung fir
23 LichtbogenschweiRverbindungen
Zerstdrende Prifung von
Mechanisch-technologische « . Schweifverbindungen an metallischen .
2 Prafungen* Harteprufungen DIN EN ISO 9015-2 2016-10 Werkstoffen - Harteprifung - Teil 2: ja \Y X X X X X
23 Mikroharteprifung an SchweiRverbindungen
Widerstandsschweil3en - Vickers-
Mechanisch-technologische Harteprufung (Kleinkratft- und
2 Priif N 9 Harteprufungen DIN EN ISO 14271 2018-01 | Mikrohartebereich) von Widerstandspunkt-, ja \% X)l X X X
rutungen Buckel- und Rollennahtschweilungen
% nhur Kleinkraft
2.3
Mechanisch-technologische « . ) Hartmetalle - Vickers-Hérteprifung .
2 Prafungen* - Héarteprufungen DIN ISO 3878 1991-07 (ZURUCKGEZOGEN) ja X
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Liste der Prufverahren (inklusive GSI-PL FBO10
der Prufverfahren im
flexiblen Geltungsbereich - Kategorie A)
und der Hausverfahren des GSI-Pruflabors (PL-17370-01)
Mechanisch-technologische Scherversuche, Schél-, MeilRel- und Widerstandsschweif3en - Schal-, Meil3el-
2 Priffungen 9 DIN EN ISO 10447 2023-03 |und Keilprifung von Widerstandspunkt- und ja \Y,
g 2.4 Keilprifung Buckelschweif3verbindungen
Scherversuche, Schal-, MeiRel- und -
Probenmafie und Verfahren fur die
Mechanisch-technologische mechanisierte Schélprifung an .
2 Prufungen* DIN EN 1SO 14270 2016-11 Widerstandspunkt-, Rollennaht- und 1a v
Buckelschweiungen mit gepréagten Buckeln
24 Keilprifung 9 gepreg
Sch he, Schal-, Meif3el- und .
Mechanisch-technologische cherversuche, scha elsel-un Probenmafe und Verfahren fur die
2 Prifungen* g DIN EN ISO 14272 2016-11 Kopfzugprufung an Widerstandspunkt- und ja v
g S BuckelschweiBungen mit gepragten Buckeln
2.4 Keilprifung
Scherversuche, Schal-, Mei3el- und Probenmalfe und Durchfiihrung fur die
2 Mechan|scﬁ—techno|og|sche DIN EN I1SO 14273 2016-11 Scherzugpriifung an Wldersta.ndspunkt-,. ja v
Prufungen* Rollennaht- und Buckel-schweiBungen mit
2.4 Keilpriifung gepragten Buckeln
Mechanisch-technologische Von Material-/SchweilSverfahren SchweiRen - SchweiRen von Betonstahl -
2 Prifungen* 9 DIN EN ISO 17660-1 2006-12 Teil 1: Tragende SchweiRverbindungen ja \Y, X
2.5 unabhéngige Priifungen (hier: Abschnitt 14)
Mechanisch-technologische Von Material-/SchweiRverfahren Schweif3en - Schweil3en von Betonstahl -
2 Prifungen* g DIN EN ISO 17660-2 2006-12 | Teil 2: Nichttragende Schweil3verbindungen ja v X
9 2.5 unabhéangige Priifungen (hier: Abschnitt 14)
Von Material-/Schweif3verfah
Mechanisch-technologische on Material-rschweribvertanren Stahl fur die Bewehrung und das
2 . 9 EN ISO 15630-1 2019-05 |Vorspannen von Beton - Prifverfahren - Teil ja v X
Prifungen* ; .
. . 1: Bewehrungsstabe, Walzdraht und Draht
2.5 unabhangige Priifungen
Ermittlung der Bestandigkeit nichtrostender
. . Stéhle gegen interkristalline Korrosion - Teil
Korrosionsprifungen und 1: Nichtrostende austenitische und ferritisch
Prufungen in der Korrosionsprufungen DIN EN ISO 3651-1 1998-08 ' - « ja \% X
Oberflachentechnik* austenitische Duplexstéhle -
Korrosionsversuch in Salpetersaure durch
Messung des Masseverlustes (Huey-Test)
5 5.1
Ermittlung der Bestandigkeit nichtrostender
. . Stéhle gegen interkristalline Korrosion - Teil
Korrosionsprifungen und 2: Nichtrostende austenitische und ferritisch
Prufungen in der Korrosionsprufungen DIN EN ISO 3651-2 1998-08 ' o . ja nein X
Oberflachentechnik* austenitische (Duplex)-Stahle -
Korrosionsversuch in schwefel-
saurehaltigen Medien
5 5.1
Korrosionsprifungen und Prifung der Besténdigkeit hochlegierter,
Prifungen in der Korrosionsprufungen SEP 1877 1994-07 korrosionsbestandiger Werkstoffe gegen ja nein X
5 Oberflachentechnik* 5.1 interkristalline Korrosion
Korrosionsprifungen und Standard Practices for Detecting
Prifungen in der Korrosionsprufungen ASTM A 262 2015 Susceptibility to Intergranular Attack in ja nein X
5 Oberflachentechnik* 51 Austenitic Stainless Steels
. . Standard Test Methods for Detecting
Korrosionsprifungen und Detrimental Intermetallic Phase in Duplex
Prufungen in der Korrosionsprufungen ASTM A 923 2022 . " . P ; ja \Y, X
Oberflachentechnik* Austenitic/Ferritic Stainless Steels (hier:
5 5.1 Methode C)
Korrosionspriifungen und Standard Test Methods of Detecting
Priiffunaen P ?n der Korrosionspriifunaen ASTM G 28 2022 Susceptibility to Intergranular Corrosion in ia v X
Ogerfl'achentechnik* P g G-28 02(2015) Wrought, Nickel-Rich, Chromium Bearing J
5 5.1 Alloys (hier: Methode A)
Standard Test Methods for Pitting and
Korrosionsprifungen und ASTM G 48 2011 Crevice Corro-sion Resistance of Stainless
Prufungen in der Korrosionsprufungen (reapproved | Steels and Related Alloys by Use of Ferric ja \Y, X
Oberflachentechnik* 2011 (reapproved 2020). 2020). Chloride Solution
5 51 (hier: Methode A und B)
Standard Test Methods for Pitting and
Korrosionsprifungen und ASTM G 48 2011 Crevice Corro-sion Resistance of Stainless
Prifungen in der Korrosionsprufungen (reapproved | Steels and Related Alloys by Use of Ferric ja v
Oberflachentechnik* 2011 (reapproved 2020). 2020). Chloride Solution
5 51 (hier: Methode A)
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Liste der Prufverahren (inklusive GSI-PL FBO10
der Priafverfahren im
flexiblen Geltungsbereich - Kategorie A)
und der Hausverfahren des GSI-Pruflabors (PL-17370-01)
Prufungen in der
Korrosionsprifungen und Oberflachentechnik, Nichtmagnetische Uberziige auf
Prifungen in der Kontrollprafungen bei der DIN EN ISO 2178 2016-11 [magnetischen Grund-metallen - Messen der ja v X
Oberflachentechnik* Durchfuhrung von Schichtdicke - Magnetverfahren
5.2 Korrosionsschutzarbeiten
. y Prafungen B} no der Nichtleitende Uberziige auf
Korrosionsprifungen und Oberflachentechnik, nichtmaanetischen metallischen
Prifungen in der Kontrollprifungen bei der DIN EN ISO 2360 2017-12 9 ja v X
« . . Grundwerkstoffen - Messen der
Oberflachentechnik* Durchfuhrung von . . .
. . Schichtdicke - Wirbelstromverfahren
5.2 Korrosionsschutzarbeiten
Prifungen in der
Korrosionsprufungen und Oberflachentechnik,
Prifungen in der Kontrollprufungen bei der DIN EN ISO 2409 2020-12 Beschichtungsstoffe - Gitterschnittpriifung ja \Y, X
Oberflachentechnik* Durchfuhrung von
5.2 Korrosionsschutzarbeiten
Prifungen in der
Korrosionsprifungen und Oberflachentechnik, ) .
Prifungen in der Kontrollprifungen bei der DIN EN ISO 4624 2023-09 Besmé?:igﬁjitoggr_::f;zz;elr(sel#:h zur ja v X
Oberflachentechnik* Durchfuhrung von 9 9
5.2 Korrosionsschutzarbeiten
. . Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem
Prifungen in der .
. . u . Auftragen von Beschichtungsstoffen -
Korrosionsprifungen und Oberflachentechnik, Priifunaen zum Bewerten der
Prifungen in der Kontrollprifungen bei der DIN EN ISO 8502-6 2020-08 N 9 ; . ISR ja v
« . . Oberflachenreinheit - Teil 6: Lésen von
Oberflachentechnik* Durchfuhrung von . L
K . hutzarbeit wasserldslichen Verunreinigungen zur
59 orrosionsschutzarbeiten Analyse - Bresle-Verfahren
. . Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem
Prufungen in der )
. N N . Auftragen von Beschichtungsstoffen -
Korrosionsprifungen und Oberflachentechnik, Prifungen zum Beurteilen der
Prufungen in der Kontrollprufungen bei der DIN EN ISO 8502-9 2020-12 N gen 2L o ja \%
« ) . Oberflachenreinheit - Teil 9: Feldverfahren
Oberflachentechnik* Durchfuhrung von ) .
) . zum Bestimmen von wasserldslichen Salzen
Korrosionsschutzarbeiten NPT,
5.9 durch Leitfahigkeitsmessung
" . Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem
Prifungen in der .
. . u . Auftragen von Beschichtungsstoffen -
Korrosionsprifungen und Oberflachentechnik, RauheitskennaréRen von aestrahiten
Prafungen in der Kontrollpriifungen bei der|  DINEN ISO 8503-2 2012-06 enngroien von g ja v X
« . . Stahloberflachen - Teil 2: Verfahren zur
Oberflachentechnik* Durchfuhrung von N .
K . hutzarbeit Prifung der Rauheit von gestrahltem Stahl -
59 orrosionsschutzarbeiten Vergleichsmusterverfahren
Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem
Priifungen in der Auftraglen von B?schlchtungsstoffen -
. . R . Rauheitskenngréf3en von gestrahlten
Korrosionsprifungen und Oberflachentechnik, Stahloberfldchen - Teil 4: Verfahren zur
Prufungen in der Kontrollprufungen bei der DIN EN ISO 8503-4 2012-06 - ) ja nein
« ) . Kalibrierung von I1SO-
Oberflachentechnik* Durchfuhrung von . .
. . Rauheitsvergleichsmustern und zur
Korrosionsschutzarbeiten . -
Bestimmung der Rauheit -
Tastschnittverfahren
5.2
Prufungen in der Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem
Korrosionsprufungen und Oberflachentechnik, Auftragen von Beschichtungsstoffen -
Prufungen in der Kontrollprafungen bei der DIN EN ISO 8503-5 2017-07 Rauheitskenngréf3en von gestrahlten ja \Y, X
Oberflachentechnik* Durchfuhrung von Stahloberflachen - Teil 5: Abdruck-verfahren
5.9 Korrosionsschutzarbeiten zum Bestimmen der Rauheit
. . Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem
Prifungen in der .
Korrosionsprifungen und Oberflachentechnik Auftragen von Beschichtungsstoffen -
. ; . L DIN EN ISO 11127-6 Prufverfahren fir nichtmetallische .
Prufungen in der Kontrollprifungen bei der 2023-02 . A . ja v
« . . StrahImittel - Teil 6: Bestimmung der
Oberflachentechnik* Durchfuhrung von - o
K . hutzarbeit wasserldslichen Verunreinigungen durch
52 orrosionsschutzarbeiten Messung der Leitféahigkeit
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Liste der Prufverahren (inklusive GSI-PL FBO10
der Priafverfahren im
flexiblen Geltungsbereich - Kategorie A)
und der Hausverfahren des GSI-Pruflabors (PL-17370-01)
Prifungen in der Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Korrosionsprufungen und Oberflachentechnik, Beschichtungssysteme - Beurteilung der
Prufungen in der Kontrollprifungen bei der DIN EN ISO 16276-1 2007-08 Adhasion/Kohésion (Haftfestigkeit) einer ja \Y, X
Oberflachentechnik* Durchfiihrung von Beschichtung und Kriterien flir deren
Korrosionsschutzarbeiten Annahme - Teil 1: AbreiBversuch
5.2
Priifungen in der Korros_|0nsschutz von Stahlbautgn durch
. . R . Beschichtungssysteme - Beurteilung der
Korrosionsprufungen und Oberflachentechnik, Adhasion/Kohasion (Haftfestigkeit) einer
Prufungen in der Kontrollprifungen bei der DIN EN ISO 16276-2 2007-08 . o g“ ja \% X
x ) . Beschichtung und Kriterien fur deren
Oberflachentechnik* Durchfiihrung von S .
) . Annahme - Teil 2: Gitterschnitt- und Kreuz-
Korrosionsschutzarbeiten L
5.2 schnittprifung
- . Paints and varnishes - Corrosion protection
Priufungen in der f steel struct b tecti int
Korrosionsprifungen und Oberflachentechnik, s stce)ansmse-el\/lsel:sculrjgrensenilgfroa?\((:jIggczaltnance
Prufungen in der Kontrollpriufungen bei der 1ISO 19840 2012-09 ystems ) ’ cep ja v X
N . N criteria for, the thickness of dry films on
Oberflachentechnik* Durchfiihrung von
. . rough surfaces
Korrosionsschutzarbeiten (hier: Methode 4.2.3 und 4.2.4)
5.2 ' - -
Prifungen in der
Korrosionsprufungen und Oberflachentechnik, . .
Prufungen in der Kontrollprifungen bei der DIN EN ISO 2808 2019-12 Beschlchtung;z;?zfriéiff;tlmmung der ja \Y, X
Oberflachentechnik* Durchfiihrung von
5.2 Korrosionsschutzarbeiten
Prifungen in der
Korrosionsprufungen und Oberflachentechnik, Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
Prufungen in der Kontrollprifungen bei der DIN EN ISO 29601 2011-07 durch Beschichtungssysteme - Beurteilung ja nein
Oberflachentechnik* Durchfiihrung von der Porositét einer trockenen Beschichtung
5.2 Korrosionsschutzarbeiten
Stahl - Mikrophotographische Bestimmung
Metallographische Metallographische der scheinbaren Korngréf3e - Auswertung .
Untersuchungen* Untersuchungen* DIN EN ISO 643 2020-06 durch Vergleich mit genormten 1a -
6 Bildreihentafeln
Metalloaraphische Metalloaraphische Mikrostruktur von Gusseisen - Teil 1:
grap grap DIN EN ISO 945-1 2019-10 Graphitklassifizie-rung durch visuelle ja X
Untersuchungen* Untersuchungen*
6 Auswertung
. . Metall- und Oxidschichten -
Metallographische Metallographische DIN EN ISO 1463 2021-03 Schichtdickenmessung - Mikroskopisches ja \Y,
Untersuchungen* Untersuchungen*
6 Verfahren
Metallographische Metallographische DIN EN ISO 3887 2018-05 | Stahl - Bestimmung der Entkohlungstiefe ia v
Untersuchungen* 6 Untersuchungen*
Metallographische Metallographische Stahl - Makroskopische Untersuchung mit .
Untersuchungen* 6 Untersuchungen* 1S 4968 2022-03 Schwefelabdruck (Baumann-Methode) 1a X
Zerstdrende Priifung von
. . SchweilRverbindungen an metallischen
Metallographische Metallographische DIN EN ISO 17639 2022-05 Werkstoffen - Makroskopische und ja v X
Untersuchungen* Untersuchungen* ; )
mikroskopische Untersuchungen von
6 Schweil3nahten
Metallographische Prifverfahren -
Metallographische Metallographische DIN 50602 1985-09 Mikroskopische Prufung von Edelstahlen ia
Untersuchungen* Untersuchungen* (zuriickgezogen) auf nichtmetallische Einschlisse mit J
6 Bildreihen (zurlickgezogene Norm)
. . Prifen von
Metallographische Metallographische DVS 2916-4 2021-04 Widerstandspressschwei3verbindungen - ja v
Untersuchungen* Untersuchungen* ) N
6 Metallografische Prifung
Metallographische Metallographische ASTM E 1180 (reiorci)?/ed Standard Practice for Preparing Sulfur ia X
Untersuchungen* 6 Untersuchungen* (reaproved 2021) 2821) Prints for Macro-structural Examination J
Metallographische Metallographische ASTM E 562 2019 Test method for d_etermlnlng vplume fraction ia X
Untersuchungen* 6 Untersuchungen* by systematic manual point count
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Metallographische Metallographische Standard Test Methods for Determining
grap grap ASTM E 112 2013 Average Grain Size / Bestimmung der ja X X
Untersuchungen* Untersuchungen* ) .
6 6 mittleren KorngréRe
. . . . Prifen von SchweiBverbindungen aus
Mechanisch-technologische _ Mechanisch-technologische DIN EN 12814-1 1099-12 | thermoplastischen Kunststoffen - Teil 1: ja v X
Prifungen an Kunststoffen Prufungen an Kunststoffen )
Biegeversuch
7 7.1
. . . . Prifen von Schweil3verbindungen an
Mechanlsch technologische . Mechanisch-technologische DIN EN 12814-2 2021-08 Halbzeugen aus thermoplastischen ja \% X
Prufungen an Kunststoffen Prufungen an Kunststoffen .
7 7.1 Kunststoffen - Teil 2: Zugversuch
. . . . Prifen von Schweil3verbindungen aus
Mechanisch-technologische _ Mechanisch-technologische DIN EN 12814-4 2018-08 | thermoplastischen Kunststoffen - Teil 4: ja v X
Prifungen an Kunststoffen Prifungen an Kunststoffen .
7 7.1 Schalversuch
Prifung von Kunststoffen -
Mechanisch-technologische Mechanisch-technologische Warmlagerungsversuch an Formteilen aus
Prufungen an Kunststoffen Prifungen an Kunststoffen DIN 53497 2017-04 thermoplastischen Formmassen, ohne la v X
7 71 aufllere Beanspruchung
Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der
. . . . Dichte von nicht verschaumten Kunststoffen
Mechanisch-technologische _ Mechanisch-technologische DIN EN ISO 1183-1 2019-09 | - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit ja v X
Prufungen an Kunststoffen Prafungen an Kunststoffen S
Flussigkeitspyknometer und
7 71 Titrationsverfahren (hier Ziffer 5.1)
Mechan|sch—techno|og|sche ) Mechanisch-technologische DIN EN 1SO 178 2019-08 Kunstgtoffe - Bestimmung der ja v X
; Prufungen an Kunststoffen - Prufungen an Kunststoffen Biegeeigenschaften
. . . . Kunststoffe - Bestimmung der
Mechanlsch technologische . Mechanisch-technologische DIN EN ISO 527-2 2012-06 |Zugeigenschaften - Teil 2: Prifbedingungen ja v X
Prufungen an Kunststoffen Prifungen an Kunststoffen . .
fur Form- und Extrusionsmassen
7 7.1
. . . . Kunststoffe - Bestimmung der
Mechanisch-technologische _ Mechanisch-technologische DIN EN ISO 527-3 2019-02 |Zugeigenschaften - Teil 3: Prifbedingungen ja v X
Prifungen an Kunststoffen Prufungen an Kunststoffen . .
fur Folien und Tafeln
7 7.1
. . . . Kunststoff-Rohrleitungssysteme -
Mechanisch-technologische _ Mechanisch-technologische DIN EN 1SO 3126 2005-05 Rohrleitungsteile aus Kunststoffen - ja v X
Prufungen an Kunststoffen Prifungen an Kunststoffen .
7 71 Bestimmung der MaRe
Priifen von Schweil3verbindungen an Tafeln
Mechanisch-technologische Mechanisch-technologische und Rohren aus thermoplastischen
Prifungen an Kunststoffen Prufungen an Kunststoffen DVS 2203-2 2010-08 Kunststoffen - Zugversuch (hier: ohne 1a v X
Prifen von Schweilverbindungen an Tafeln
Mechanisch-technologische Mechanisch-technologische und Rohren aus thermoplastischen
Prufungen an Kunststoffen Prufungen an Kunststoffen DVS 2203-5 2023-04 Kunststoffen - Technologischer 1a v X
7 71 Biegeversuch
Mechanisch-technologische Mechanisch-technologische Prifen von Fugeverbindungen aus
Prufungen an Kuns?stoffen Prufungen an Kugnststoffen DVS 2203-6 2008-01 polymeren Werkstoffen - Scher- und 1 v X
; 9 71 9 Schalversuche (hier: nur BB1 und BB2)
. . . . Schweil3en von thermoplastischen
Mechanlsch-technologlsche ) Mechanisch-technologische DVS 2211 2021-05 Kunststoffen - SchweiRzusétze ja v X
Prifungen an Kunststoffen Prifungen an Kunststoffen . -
. 8 Kennzeichnung, Anforderungen, Priifungen
Mechanisch-technologische Mechanisch-technologische Prufen von Fligeverbindungen an
. 9 . 9 DVS 2226-2 1997-07 Dichtungsbahnen aus polymeren ja \Y, X
Prufungen an Kunststoffen Prufungen an Kunststoffen
7 7.4 Werkstoffen - Zugscherversuch
. . . . Prifen von Fugeverbindungen an
Mechanlsch technologische ) Mechanisch-technologische DVS 2226-3 1997-07 Dichtungsbahnen aus polymeren ia v X
Prufungen an Kunststoffen Prufungen an Kunststoffen «
7 74 Werkstoffen - Schélversuch
. . . . Klebstoffe - Bestimmung der
Mechan|sch—techno|og|sche ) Mechanisch-technologische DIN EN 1465 2009-07 Zugscherfestigkeit von ia v X
Prufungen an Kunststoffen Prufungen an Kunststoffen .
7 711 Uberlappungsklebungen
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Mechanisch-technologische Mechanisch-technologische Rohre aus Thermoplasten - Langsschrumpf .
Prufungen an Kunststoffen Prifungen an Kunststoffen DIN EN ISO 2505 2005-08 Prifverfahren und Kennwerte la v X
7 7
Schweil3en - Prifung von
Untersuchun von Untersuchun von Fertigungsbeschichtungen fur das
Fertiqun sk?eschichtun en Ferti ungsbeschichtun en DIN EN ISO 17652-2 2003-07 SchweiBen und fur verwandte Prozesse - ja nein X
gung 9 gung 9 Teil 2: Schweil3eigenschaften von
8 8 Fertigungsbeschichtungen
Flexibilisierung Kategorie A (vorherige sog. Kategorie Ill): beinhaltet die Erganzung des Geltungsbereiches der Akkreditierung um genormte oder ihnen gleichzusetzende Prufverfahren mit
unterschiedlichen Ausgabesténden innerhalb eines definierten Prifbereiches. (Regel zur Akkreditierung von Priflaboratorien nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018/ R-17025-PL | Revision: 1.0 | 31.
Januar 2023
B. Liste der Pruf- und Hausverfahren im festen Geltungsbereichs (ohne Flexibilisierung)
Entscheid -
Flexibilisier fungsregel: c o < E S @
Prufgebietq . . Prufgebietkapitel- . . . Ausgabe- . ung in der Fall = 2 5] ) B S
Nr Prifgebiet NI Prufgebietkapitel Norm/ Hausverfahren datum Norm- /Hausverfahrentitel GSINICHT | gema B g % % = 5
méglich | GSI-PL a e 3z = 3
FB0O1 @
X
. Stahl- und
< Stahllegierungen
. X (Fe und Fe-
FE-Basis: Stahl-und .
B,C, N, Al Si, | Eisenbasis: C, Si, § EI::;;SUI’S“’ c Leg'eEf;nrg:gge)- (B
. . . P, S, Ti,V,Cr, | Mn,P, S, Cr, Ni, ) X - Y ;
CsipLpag| | AeIng e D orng von i, Fe, Co, NI | Mo, A, Cu N Ti| (0t R0 | oursenng | 2GR SO0 S o
- . L . - pektralanalysen Cu, As, Nb, Mo, V, Bund N o . | Eisenlegierungen) e T A o N~
Emissionsspektrometrische Emissionsspektrometrische GSI-PL PA3 001 Rev 001 | 001 11.2019 - Eisen und Eisenlegierungen nein v W, Pb Bisen: C, Mn, Si, | “rione ¢, si, Mn, 4 N T Vo W, Ti, ALB, N, Co, W,
Analyse Analyse " o ) luminiumbasi P, S, Cr, Ni Cu, . Pb, B,N Ca, Sn
(Rev001) - Aluminium und Aluminiumlegierungen Aluminiumbasiswe| ©, * 5, S Pl S Cr Mo, N,
Al-Basis: rkstoffe: Si, Fe, Cu, oo | Al Cu, Nb, Ti, V, - - .
. X Co, Sn, B, N, As, Aluminiumbasis: [  Aluminium und
Mg, Al, Si, Ti,, | Mn, Mg, Zn, Ni, B, N, Fe . L "
Cr. Mn. Ee. Ni. | Pb. n. B. Na. Sb Pb, Sb Si, Fe, Cu1 Mn, | Aluminiumlegierung
Cu‘ Zn’Sn' Pt; S’r Cr’ T’i Zr' AI' Mg, Zn, Ni, Cr,| en - (12 Elemente)
T T Pb, Sn, Ti, Zr| Al Si, Fe, Cu, Mn,
Mg, Cr, Ni, Zn, Ti,
Be, Zr
3 3
Elektronenstrahimikrobereich Elektronenstrahlmikrobereichsanal Durchfuihrung von qualitativen
sanalyse und se und Strukturvermessun 2021-07 energiedispersiven Mikroanalysen mit dem
Strukturvermessung mittels Y . 9 GSI-PL PA4 002 Rev001 9 p . Y nein \Y X X X
mittels Rasterelektronen-- (Rev001) Rasterelektronenmikroskop
Rasterelektronen-- ) .
: ) mikroskopie
mikroskopie
4 4
Elektronenstrahlmikrobereichsanal .
Rasterelektronen-- se und Strukturvermessun 2021-07 Durchftihrung von
. . Y . 9 GSI-PL PA4 001 Rev001 rasterelektronemikroskopischen nein \Y X X X
mikroskopie mittels Rasterelektronen-- (Rev001)
. : Untersuchungen
4 4 mikroskopie
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